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Die Polyamidumhiillung - Eine Losung fiir die Pflugverlegung von

Stahirohrleitungen

1. Einleitung

Als kommunaler Zweckverband beliefert die
Wasserversorgung Bayerischer Wald (WBW)
(iber 100 Stadte, Markte und Gemeinden im
Bayerischen Wald sowie im ostbayerischen
Donau- und Isarraum mit Trinkwasser. Das
Versorgungsgebiet des Zweckverbandes um-
fasst ca. 8.800 km?.

Im Zuge eines aufgelegten Sanierungs-
und Ausbauprogramms der WBW soll die
Versorgungssicherheit fiir ca. 100.000
Einwohner rechts der Donau erhdht werden.
Das Projekt mit einem Kostenumfang von
ca. 5 Mio. Euro umfasst die Verlegung einer
rund 9,5 Kilometer langen Stahlrohrleitung
DN 300 im Landkreis Dingolfing-Landau
sowie den Bau eines neuen Hochbehélters
bei ReiBing im Landkreis Straubing-Bogen.
Erstmals in Deutschland ist bei diesem
Projekt eine vdllig neue Bautechnik flr Stahl-
rohre zum Einsatz gekommen. Die ausfiih-
renden Fachfirmen aus Niederbayern Max
Streicher, Deggendorf und Josef Pfaffinger,
Passau haben dabei einen lasergesteuerten
,Raketenpflug" eingesetzt. Aufgrund der
Bodengegebenheiten hatten sich die beiden
Unternehmen schon in der Planungsphase
entschieden einen groBen Teil der Gesamt-
strecke mittels Pflugverfahren, ein grabenlo-
ses Bauverfahren, zu verlegen. Als Planer war
das Ingenieurbiiro Stelzenberger & Scholz aus
Mamming im Landkreis Dingolfing Landau
beteiligt. Dank der Verlegetechnik konnte
der fur den Zeitraum April — August 2011
disponierte Leitungsbau bereits im Juli abge-
schlossen werden. Angesichts der mit dem
Pflugverfahren verbundenen Vorteile wie

e schneller Baufortschritt

e kleine Arbeitsraume

e Erhalt der Bodencharakteristik

e minimale Belastungen fiir die Umwelt

konnte der Auftraggeber leicht iberzeugt
werden, die Kombination aus konventioneller
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Verlegung und Pflugverfahren in die engere
Wahl zu ziehen. Ein groBer Teil der 95 betrof-
fenen Grundstlickseigentiimer sind Landwirte,
die nicht nur wahrend der geplanten Bauzeit
moglichst ungehindert ihre Felder bestellen
wollen. Darliber hinaus besteht nattirlich

der Wunsch, dass die Kulturbéden mog-
lichst unberhrt bleiben. Weitgehend gerade
Leitungsabschnitte und ein steinfreier feiner
Boden bieten beste Voraussetzungen flr das
Pflugverfahren. Fir diese Verlegeweise ist
etwa die Halfte der geplanten Leitungstrasse
vorgesehen. Diese wurde in 21 Einzelab-
schnitte mit einer maximalen Einziehlédnge
von 760 m unterteilt.

2. Die Rohrausfiihrung

Fir die geplante Trinkwassertransportleitung
wurde eine Stahlrohrausfiihrung in Einzelrohr-
langen von 16 m mit Zementmortelausklei-
dung und verstarkter Polyethylenumhillung
gewahlt. Es handelte sich um Rohre der
Dimension DN 300 mit einem Nennau-
Bendurchmesser von 323,9 mm und einer
Wanddicke von 4,5 mm. Mit dieser Wand-
dicke sind die Rohre bei der vorgesehenen
Mindestreckgrenze von 355 N/mm? fiir einen
maximal méglichen Betriebsdruck von 60
bar vorgesehen. Die Polyethylenumhillung
nach DIN 30670 kann entsprechend DIN
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30675 T.1 in Béden jeder Aggressivitatsstufe
eingesetzt werden. Diese Vorteile der Poly-
ethylenumhiillung werden durch den Einsatz
des kathodischen Korrosionsschutzes erganzt.
Die SchweiBverbindung erlaubt aufgrund ihrer
Langsleitfahigkeit den Einsatz dieser zusatz-
lichen KorrosionsschutzmaBnahme, die dem
Betreiber gleichzeitig mehrere Vorteile bietet:

¢ Die Rohrleitung kann schon kurze Zeit
nach der Verlegung auf Schaden hin
untersucht, Fehlstellen kdnnen lokalisiert
und repariert werden.

¢ Die Rohrleitung ist jederzeit insbeson-
dere bei spateren Aufgrabungen im
Trassenbereich geschiitzt. Die Leitung
kann auch nach Abschluss der Arbeiten
Dritter gezielt kontrolliert werden.

e Auch nach Jahrzehnten des Betriebes
kann der Zustand des &uBeren Korrosi-
onsschutzes ohne Aufgrabungen durch
Messungen erfasst und damit die Funk-
tionstauglichkeit der Leitung beurteilt
werden.

Fir den Bereich nicht konventioneller Verlege-
verfahren wie der Pflugtechnik wurde die
zementmortelausgekleidete und polyethy-
lenumhdillte Rohrausfiihrung durch die
zusatzliche Polyamidumhiillung als Schutz vor
mechanischen Beschadigungen erganzt. Die

Endenausflihrung dieser Umhillungskombi-
nation aus Polyethylen und Polyamid wurde
dazu mit Blick auf die geplante Polyurethan-
nachumhllung optimiert (Bild 1 und 2).

3. Das Raketenpflugverfahren

Im Rahmen dieses Projektes ist erstmalig in
Deutschland eine zementmortelausgekleide-
te Stahlrohrleitung der Dimension DN 300
mit dem Pflugverfahren verlegt worden. Die
Rohre wurden dazu in der Leitungstrasse

zu Stréngen verschweift und anschlieBend
zum Einzug auf Rollenbdcken gelagert. Zur

Nachumhillung wurden die Verbindungsberei-
che gestrahlt und mit Schalungen zur Aufnah-
me der Polyurethanvergussmasse versehen
(Bild 3). Fur die Verlegung kommt eine 480
PS starke Winde mit einer Zugkraft von max.
220 t zum Einsatz. Diese Winde zieht den
Verlegepflug, der das Rohr auf eine Verlege-
tiefe bis maximal 2,5 m bringt. Das Rohr wird
dazu an einem Aufweitkopf fixiert. Die Pflug-
spitze raumt und formt den Hohlraum sowie
die Sohle fiir den Rohrstrang. Die Baulange
der Aufweiteinheit wird dabei genutzt, um ein
moglichst ebenes Auflager zu gestalten.

Beim Pflligen wird die Lage des Rohres
in Bezug auf Verlegetiefe bzw. Seitenversatz
und die aktuelle Zugkraft iber einen mobilen
Leitstand verfolgt und protokolliert. Im Vorfeld
wurde dazu der geplante Trassenverlauf auf-
genommen und die sich daraus ergebenden

Vergleichsdaten in das Mess- und Steuersys-
tem eingepflegt. Unter Beriicksichtigung der
Biegeradien und der maximal zugelassenen
Zugkrafte ist so eine technisch einwandfreie
Rohrverlegung entlang dem geplanten Tras-
senverlauf und auf vorgesehenem Verlegeni-
veau sichergestellt. Unter Berlcksichtigung
des zulassigen Biegeradius von 190 m kann
diese Rohrausfiihrung mit einer méglichen
Zugkraft von 100 t belastet werden. Diese
Zugkrafte wurden jedoch selbst bei einer
Einziehlange von 760 m nicht erreicht. Die
maximale Zugkraft lag nie iber 60 t. Dabei

spielen einerseits die Bodenverhaltnisse,

Zugkopf

andererseits aber auch die geringe Gleitrei-
bung der Polyamidumhillung eine wesentli-
che Rolle. Die abschlieBend durchgefiihrten
Polarisationsstrommessungen zeigen, dass
die Umhdilllungen den Einzug unbeschadigt
Giberstanden haben. Die Vorteile der Pflug-
technik auBern sich nicht nur durch weniger
Larm und Staub, schmale Arbeitsstreifen
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und nur geringfiigige Verédnderungen der
Bodenstrukturen, sondern auch durch eine
Reduktion der Verlegekosten um bis zu 30 %
aufgrund der eingesparten Bauzeiten. Im
Falle der gepflligten Strecken konnten so etwa
20.000 m3 Aushub vermieden werden.

Der Erfolg nicht konventioneller Verle-
geverfahren, zu denen auch die Pflugtechnik
zahlt, hangt maBgeblich vom stérungsfreien
Baufortschritt und damit von der Wider-
standsfahigkeit der Umhiillungen gegenliber
lokalen Einwirkungen wahrend des Einzieh-
vorganges ab. Im Zuge dieses Projektes
konnte die Wirksamkeit der Kombination aus

Aufweiteinheit

Polyamidumhdillung und der Nachumhiillung
auf Polyurethanbasis unter Beweis gestellt
werden.

Geklirzte Fassung.
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